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ATTESTAZIONE / ASSESSMENT - N.2216/19/IT

METODO DI PROVA:
Test method

DENOMINAZIONE DELLA PROVA:
Description of the standard

RICHIEDENTE:
Sponsor

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE:
Denomination of the material

DENSITA DEL MATERIALE:
Density of the material

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:
Description of the material

Ministero dell’ambiente e delia tutela del territorio e del mare
(Ministry of environment and of the protection of territory and sea)
Decreto 11 Gennaio 2017 {Decree 11 January 2017)

come modificato e integrato'da /as modified and integrated by
Decreto 11 Ottobre 2017 (Decree 11 October 2017) § 2.3.5.5

Determinazione della emissione dei materiali (ISO 16000-9)
Determination of the emission of the materials (ISO 16000-9)

SAINT-GOBAIN PPC Italia S:p.A.
Via Ettore Romagnoli, 6
20146 - MILANO (M)

GYPROC 30 EVO Plus - GYPROC 60 EVO Plus - GYPROC 120 EVO Plus

990 kg/m*

Polvere di colore bianco.
White powder.

Q  Qquesto documento fa riferimento al Rapporto di Prova no. 2216.2150331/19 emesso da questo Laboratorio, riferito al materiale Rif. Lab. 2216/19,
denominato commercialmente GYPROC 60 EVO Plus. La presente Attestazione & emessa sulla base della dichiarazione del produttore che i materiali
GYPROC 30 EVO Plus - GYPROC 60 EVO Plus - GYPROC 120 EVO Plus hanno medesima formulazione e differiscono solo-per il tempo di presa. !l
Laboratorio non & stato coinvolto in nessuna operazione di campionamento né di controllo della produzione / This certificate refers to the Test Report
no. 2216.21S0331/19, issued by this Laboratory, referred to the material Re. Lab. 2216/19, commercially denominated GYPROC 60 EVO Plus. This
Attestation has been issued on the base of the declaration of the Sponsor that the materials GYPROC 30 EVO Plus - GYPROC 60 EVO Plus - GYPROC
120 EVO Plus have the same formulation and differ only for the grip time. The Laboratory has not been involved in any activity of sampling or of

production control

Prodotto / Product

Polvere per stucco / Powder for plastering

Parametro / Parameter

Emissione di VOC / VOC emission

VALUTAZIONE / JUDGEMENT

Sulla base dei risultati di prova sopra riportati il materiale in oggetto risulta CONFORME alle prescrizioni del
Decreto 11 Gennaio 2017 come modificato e Decreto 11 Ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni.

On the basis of the above results the sample in object COMPLIES with the prescriptions of
Decree 11 January 2017 and by Decree ,11 qftober 2017 and following modifications and integrations.

Prato, 07/01/2020

Valid until: 06/01/2023

Questo documento deve essere letto congiuntamente ai Rapporti di Prova, per la descrizione del prodotto e per oghi altra notizia di dettaglio. Questo documento non
costituisce approvazione di tipo né certificazione di prodotto né tantomeno dichiarazione di conformita, che spetta esclusivamente al Produttore / Sponsor.

This document has to be read in conjunction with the Test Reports, for the description of the product and for every other detail. This document does not represent type
approval or certification of the product neither declaration of compliance, that is exclusively under the responsibility of the Manufacturer or Sponsor.

11 presente Rapporto di Prova non pud essere riprodotto in forma parziale senza |’autorizzazione scritta di questo Laboratorio



